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Pracovní mapa okenní techniky 7.6 Opravy/�išt�ní/Údržba
Konstruk�ní hloubka 70 mm
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1. Opravy bílých profil�

Poškození mechanickými vlivy na
bílých profilech se mohou odstra-
nit r

�
znými zp

�
soby:

1.1 Oprava pomocí dvouslož-
kové prysky�ice

Silná mechanická poškození a
eventuáln �  špatn �  vyvrtané otvo-
ry, frézování, atd. se mohou opra-
vit takzvanou dvousložkovou
prysky � icí. Tato prysky � ice se
skládá ze dvou složek, které se
musí p � ed zpracováním smíchat
(v � nujte pozornost návodu na po-
užití od dodavatele!). Po zpraco-
vání a vytvrdnutí prysky � ice je za-
pot � ebí opravená poškozená
místa obrousit. K tomu se mohou
používat jak vibra � ní, úhlové, tak i
pásové brusky. Velikost používa-
ného zrna brousícího prost � edku
je závislá na druhu a rychlosti
broušení a musí se jim p � izp

�
so-

bit. Všeobecn �  se používá veli-
kost zrna p � i hrubém broušení
mezi 150 a 200, p � i jemném brou-
šení mezi 240 a 400. Jako brousí-
cí prost � edek se kv

�
li rovnom � r-

nosti velikosti zrna a kv
�
li struktu-

� e doporu � uje karbid k � emíku.
P � itom by m � la být oblast zpraco-
vání tak malá, jak je to jen možné.
Nakonec se musí dosáhnout lesku
jako p � ed broušením. To se do-
sáhne pomocí brusky se sisalo-
vým vláknem a leštící pasty na
profily z PVC.

1.2 Oprava pomocí nava�ené
t�ísky z PVC

Mechanicky poškozená místa m
�
-

žeme u bílých profil
�
 opravit po-

mocí t � ísky, od � íznuté ze zbytku
profilu (nap � . lze použít patku ze
spodní strany rámu). Horkovzduš-
nou pistolí t � ísku natavíme tak,
aby bylo možné poškozené místo
zatmelit. Také v tomto p � ípad �  je
nutné povrchovou plochu po
oprav �  za � istit, jak je uvedeno
v odstavci 1.1.

1.3 Oprava nerovností
Nerovnosti a malé škrábance mo-
hou být odstran � ny broušením dle
odstavce 1.1.

2. Oprava barevných profil�

Zásadn �  je t � eba p � i zpracování
barevných profil

�
 dodržovat vel-

kou pe � livost. Mechanická poško-
zení kašírovaných profil

�
 lze

opravit pomocí sady na opravy od
firmy
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Dostate � n �  se v � nujte návodu na
použití od dodavatele!

Jemné broušení není u kašírova-
ných profil

�
 všeobecn �  možné.

3. �išt�ní

Okenní profily REHAU z PVC se
dají z d

�
vodu jejich hladkého po-

vrchu lehce � istit a udržovat.
Všeobecné zne � išt � ní vlivem pra-
chu a dešt �  se odstraní obvyklými
mycími prost � edky a vlažnou vo-
dou.
Pískové a brusné � istící prost � ed-
ky, jakož i hrubé kartá � e nejsou
p � ípustné, protože tyto prost � edky
zdrs � ují povrch.

U v � tšího zne � išt � ní se pak pou-
žije

n u bílých a lakovaných profil
�

� isti �  REHAU na PVC, art.
252280,

n u barevných profil
�
 � isti �  RE-

HAU na PVC, art. 222660.

Jen p � i výrob �  je možné použít
pro bílé, lakované a kašírované
profily � isti �  REHAU pro PVC
okenní rámy (pr

�
mysl),

art. 252220.�
isti � e naleptávající PVC, jako

nap � .:

n nitro � edidlo,
n ketony (nap � . aceton),
n estery (nap � . octany),
n aromatické uhlovodíky (nap � .

benzen, toluen nebo xylen)
n chlorované uhlovodíky (nap � .

metylenchlorid, trichloretylen)

se nesmí používat, protože zp
�
-

sobují narušení povrchové vrstvy
profil

�
. V p� ípad �  jejich použití je

velká pravd � podobnost zm � ny
zabarvení v pr

�
b � hu � asu, u kaší-

rovaných profil
�
 použití t � chto p � í-

pravk
�
 vede k poni � ení povrchové

vrstvy.

Vlivem zne � išt � ní vzduchu (dáno
nap � . korozí, prach z pr

�
myslu,

kou �  ze spalin) nap � íklad v blíz-
kosti pr

�
myslových center a do-

pravních tepen se na profilech
usazují tyto tvrdé a p � ilnavé ne-

� istoty, které p � i intenzivním p
�
-

sobení zejména u bílých profil
�

vede k vytvo � ení skvrn usazenin.
Proto doporu � ujeme k odstran � ní
t � chto usazenin profily pravideln �

� istit (interval � išt � ní je dán inten-
zitou zatížení) pomocí � isti � e RE-
HAU na PVC, art. 252280 (jen pro
bílé a lakované profily!).

Zne � išt � ní, která se vyskytnou
b � hem výroby oken, jako
nap � .mastnota od kování nebo
ozna � ování p � i výrob �  (kuli � ková
tužka, tužka) se dají odstranit vo-
dou a obvyklými mycími prost � ed-
ky.
Tabulka na stran �  3 dává pokyny
ke správnému � išt � ní plastových
oken.

P � i dalších, speciálních problé-
mech s � išt � ním, je t � eba se spojit
se zastoupením firmy.

K odstran � ní pozd � jších poškoze-
ní se musí koncový uživatel dotá-
zat na použití správného � isti � e
na okna.
Poskytnutá záruka od REHAU
nep � ichází v úvahu, pokud poško-
zení povrchu bylo provedeno
úmysln �  nebo liknavostí nebo vli-
vem zanedbání pravidelného � iš-
t � ní. Toto platí zejména pro siln �
nebo t � žce odstranitelné tvrdé
zne � išt � ní.
Poškození povrchu, zp

�
sobené

agresivními � istícími prost � edky
nebo prost � edky s p � ím � sí písku
jsou automaticky vyjmuty
z poskytnuté záruky. Je možné
používat jen doporu � ené � isti � e.

Dále také zbarvení, zp
�
sobené

chemickou reakcí (nap � . p �
sobe-

ním zinkových � áste � ek, vyplave-
ných � áste � ek z eternitové fasády,
eternitové parapetní desky), není
p � edm � tem záruky.
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4. Údržba

Aby se zachovala funkce a upo-
t � ebitelnost okna i po delším � a-
sovém úseku, je zapot � ebí pravi-
delné údržby.

Následující práce by se proto
m � ly provád � t pravideln �  jednou
ro � n � :

n Kování je t � eba p � ezkoušet na
chod a funk � nost a všechny

� ásti kování je t � eba namazat
kapkou oleje nebo tukem (viz.
také návody na použití a údrž-
bu od dodavatele kování).

n Je t � eba zkontrolovat t � sn � ní a
o � istit je. Eventuální poškozená
t � sn � ní se musí vym � nit.

n Je t � eba p � ekontrolovat otvory
pro odvodn � ní rám 	  a pop � .je
vy� istit.

n Zasklení je t � eba p � ekontrolovat
a pop � .malé závady, jako
nap � .odtržená vlákna t � sn � ní,
je t � eba odstranit.

n Je t � eba p � ekontrolovat povrch
profil 	  a rovn � ž ho vy � istit.

5. V�trání

Z hygienických d 	 vod 	  je nezbyt-
n �  nutné dostate � ným v � tráním
obnovení vzduchu v místnosti za-
tíženého škodlivinami užíváním
místnosti. V protikladu k minulým
rok 	 m, zp 	 sobuje dnes vznikající
množství vlhkosti ty nejv � tší pro-
blémy. Voda ve form �  vodní páry
vzniká nap � .dýcháním � lov � ka, p � i
va � ení, koupání nebo praní prádla.
Tato vlhkost byla d � íve odvád � na
pom � rn �  jednoduše vým � nou
vzduchu net � snými okny tahem
vzduchu zp 	 sobeného rozdílem
tlaku. U moderních zat � sn � ných
oken již není tato vým � na vzdu-
chu zajišt � na, takže vzniklá vlh-
kost po dosažení bodu nasycení
vzduchu m 	 že vést ke kondenzo-
vání a k vlhkým flek 	 m a k tvo� ení
plísn � . P � itom jsou ohroženy ze-
jména místnosti s nízkými teplo-
tami a vysokou vlhkostí vzduchu.
Správné v � trání je proto podmín-
kou pro p � íjemné klima v místnos-
ti:

n Ráno všechny místnosti d 	 -
kladn �  vyv � trat na dobu cca 5 –
10 minut. Okna musí být ote-
v � ená celá, ne jen na „v � tra � -
ku“.

n V pr 	 b � hu dne dodate � n �  vy-
v � trat nárazovým v � tráním
(podle možnosti 2 – 3 krát) ne-
bo regulovatelným trvalým v � t-
ráním.

n B � hem v � trání by m � la být top-
ná t � lesa uzav � ena.

Nárazovým v � tráním nebo regulo-
vatelným trvalým v � tráním se vnit-

� ek místnosti ochlazuje jen nepa-
trn � , takže � erstvý vzduch se m 	 -
že oh � át jen s malým nárokem na
energii. Tím se šet � í ve spojitosti
s t � snými okny náklady na topení.
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Stopa po hliníku - - - x x x
Tužka - - - x x x
Disperzní barva x - - - x -
Fix-tužka - - - x x -
Organické tuky - - - x - x
Sádra - - x - x -
Topné oleje - - - - - x
Mo � idla - - x - - x
Impregnace d � eva - - - - - x
Vápenná malta - - x - x -
Tmel - - - - - x
Lepidlo - - - - - x
Olejový tmel x - - - - x
Propisovací tužka - - x - x -
Olejová k � ída - - - x - x
Rez - - - - x -
Saze - - - - x -
Salmiak - - x - - -
Napoušt 
 cí lak - - - - - x
Tabulová k � ída - x - - - -
Vosk - - - - - x
Vosková tužka - - - - - x
Vodní sklo - x - - - -
Cementová malta - - x - x -

V žádném p � ípad 
  se nesmí použít � isti � e naleptávající povrch!
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